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С.2
Изменение №8 
ТУ 14-1-3577-83

1 Срок действия технических условий продлен до 01.07.2016г.

2 Вводная часть. Пример условного обозначения изложить в новой редакции: 

«Пример условного обозначения:

Лента толщиной 0,50 мм, шириной 400 мм, нагартованная (Н), из стали марки 
08Х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш):

Лента 0,50x400 -  Н -  08Х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш) ТУ 14-1-3577-83».
Дополнить двумя абзацами в редакции:

«Перечень нормативных документов (НД), на которые имеются ссылки в тексте 

технических условий, приведен в приложении А.

Коды на ленту и марку стали приведены в приложении Б».

3 Пункт 2.2. Дополнить после слова: «мягком» обозначение «-М» и

«нагартованном» обозначение «(Н)».
Заменить запись температуры: «950-975 °С» на «(950-975) °С».

4 Пункт 2.3, таблица 2. Вторая графа. Заменить запись температур: «450±10°С» на 

«(450±10) °С» (2 раза); «510±10°С» на «(510+10) °С».

Пятая графа. После слов: «относительное удлинение» дополнить обозначением

« 6 5 0 » .

5 Подпункт 3.1.2 изложить в редакции:
«3.1.2 Испытание механических свойств проводят по ГОСТ 11701 на образцах с 

расчетной длиной ^й=4Ьо».

6 Пункт 4.2. Исключить слова: «Новосибирским металлургическим заводом»
7 Приложение 1 «Перечень НД, на которые даны ссылки в тексте технических 

условий». Заменить номер приложения «1» на обозначение «А».

Заменить ссылки:

- «ГОСТ 1497-84» на «ГОСТ 11701-84»;

- «ГОСТ 7502-89» на ГОСТ «7502-98».
8 Приложение 2 «Форма 3.1 А». Заменить номер приложения «2» на обозначение

«Б».
' 9 Извещения №№ 5 и 7, предварительные извещения №ЦС/ТУ-3577 от 

03.06.2010г. и 21.03.2011г. отменить.
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