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Срок введения: /б.
1. Срок действия технических условий продлен до 01.09.91.

2. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
"2.3, Механические свойства ленты, определенные в состоянии 

поставки и на контрольных термически обработанных образцах, должны
соответствовать табл. 2 Таблица 2

!Режим тедаической ! Механические свойства, не менее
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{2. Старение при | 
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Режим обработки контрольных образцов оговаривается в заказе.

//а~Р. Jii£/£fy j

елецкое кружево

http://www.kruzhevo-len.ru


Изменение I 
к ТУ 14-1-3577-83

3

СОГЛАСОВАНО: 
-^^а^альника ВИА̂ Л 
— 2Э5Ес1ЦН.U .Склярови I*

___ 1986 г .

/Начальник лаборатории ВИАМ 
'В. Ф . Беренс он

РАЗРАБОТАНО:
'главный инженер Московского 
металлургического завода

SL4t*yL*-'/В .А.Погонченков 
"/Г €> 6_______1986 г.

‘Зав. лабораторией стандартизации 
специальных сталей и сплавов ЦНИИЧМ 

В .Т.Абабков 
t T  1986 г.

Заиегистштгавано ПНИИЧМ

Зав. о т дело^с та нда,оти защит

I/ З.Т.З’бабков.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804595.htm

