
Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Груши Ж18
ж ГОСТ 6065—82 Камни бортовые бетонные и железобетонные. Технические ус»
Л0ВИЯ

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.3.4 не н и ж е  приведенной 
в табл. 2.

не ниже приведенной з 
табл. 2.

Образцы считают моро
зостойкими при сни ж ени и  
прочности на сжатие не 
более 5 % и потере массы 
не более 3 % по сравне
нию с контрольными об
разцами.
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