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УТВЕРЖДАЮ:

Зам. председателя ТК 375 «Металло- 
продушия и з я щ ных металлов и спла
вов», директор
Ассо ц щ ш т < ^ ^ т ^ 7 г н д а рт»

"'/ '*' fMorWn В.Т.Абабков
_ Щ А  г.

Изменение № 5

СТО АСЧМ 7-93 «Прокат арматурный периодического профиля. 
Технические условия»

[Переиздан в 2007 г. с учетом изменения №1 
и поправок от 27.07.1998 г., 20.02.2003 г. и 14.08.2007 г.]

1 Срок действия стандарта продлить до 01.07.2016 г.

2 Изменения №№ 3 и 4 отменить.

Директор Центра стандартизации и 
сертификации металлопродукции 
ФГУП «ЦНИЙмермет им. И.П. Бардина»

М.И. Махнёв

2014 г.«

прочность бетона
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