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1 Таблица 1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4.

1 2 3 4 5
3.4. Режим нагру
жения при проведе
нии усталостных 
испытаний 
Р50 
Р65 
Р65ВП

то же то же

Pmax/Pmin=175/130 
Pmax/Pmin=245/175 
Pmax/Pmin=245/175

Стендовые ис
пытания. Ко
личество цик
лов натружения 
-500000; 
Расстояние ме
жду опорами -  
600 мм

2 Таблица 1. Графу «Нормативные документы, устанавливающие методы 
проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя» для пункта 
4 дополнить нормативным документом СТ ССФЖТ ЦП 130-2002.

3 Таблица 3. Дополнить нормативным документом

1 2 3 4 5
СТ ССФЖТ Типовая методика МПС б/о нет
ЦП 130-2002 оценки показателей на- России 

дежности накладок для 2002 
изолирующих рельсо
вых стыков из компо
зиционных материалов 
и стыков изолирующих 
у комбинированными 
(металло
композитными) на
кладками

строительство домов под ключ
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