
Группа Л69

Изменение № 1 ГОСТ 17443—80 Резина. Метод определения усталостной вы
носливости связи резины с кордом при многократном растяжении-сжатии
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукций и стандартам от 21.01.91 № 24

Дата введения 01.07.91

Под наименованием стандарта проставить код; ОКСТУ 2509.
Пункт 3.5. Заменить слова: «кордных нитей» на «первой кордной нити» (2 

раза); исключить слова: «для каждой нити отдельно».
(Продолжение см. с. 148)

услуги по сертификации

http://www.stroyinf.ru/certification-services.html


(Продi. жение изменения к ГОСТ 17443—80)
Пункты 4.1, 4.2. Заменять слово: «нити» на «первой нити».
Пункт 4.5. Заменить слово: «нитей» на «первой нити».

(]ИУС № 5 1991 г.)
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