
Изменение Ш 1 ГОСТ 12551.2—82 Сплавы платино-медные. Методы спектраль­
ного анализа
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.04.88 Ш 1085

Дата введении 01.01.80

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.
Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 22864—77 на ГОСТ 22864—83.
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2: «1.2. Числовое значение результата ана­

лиза должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и нормируемый пока­
затель марочного состава».

Раздел 2. Исключить ссылки: ГОСТ 10691.0—73, ГОСТ 10691.1-—73.
(ИУС № 7 1988 г.)
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участие в долевом строительстве
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