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Изменение № 4 ГОСТ 10546—80 Волокно вискозное. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитет» 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 М 3677

Дата введения 01.07.90

Пункт 1.6. Таблица 3. Пункты 1, 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 350)

техническое свидетельство

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rosstroy-ru.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 10546—80)
Количество пороков для волокна

Наименование порока
высшего сорта 1-го сорта 2-го сорта

1. Склейки и роговидные 
волокна, % для хлопчатобума
жной и шелковой промышлен
ности Не допускается 0,0025 0,008

для шерстяной и льняной 
промышленности Не допускается 0,00285 0,010

2. Нелрорезанные волокна,
% Не допускается 0,006 0,030

(ИУС № 3 1990 г.)
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