
Группа М91

Изменение № 1 ГОСТ 10546—80 Волокно вискозное. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.86 
№ 1844 срок введения установлен

с 01.01.87

По всему тексту стандарта заменить слова: «с государственным Знаком ка
чества» на «высшей категории качества», «содержание» на «массовая доля».

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.4—83, ГОСТ 
9733.5—83, ГОСТ 9733.27—83.

(Продолжение см. с. 296)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10546— 80)
Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Упаковка, маркировка, транс

портирование и хранение — по ГОСТ 25388—82».
Стандарт дополнить разделом — 5:

«5. Гарантии изготовителя
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие вискозного волокна требовани

ям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хране
ния.

5.2. Гарантийный срок хранения — 6 мес со дня изготовления».
(ИУС №  9 1986 г.)
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