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Изменен^ j* 2 к ТУ 102-271-80
"Конструкции из мелкозернистого 
(песчаного) бетона для жилых 
домов серии 123й

Пункт 1.3. изложить в новой редакции:
"1.3. Нормируемая отпускная прочность изделий из мелкозернист­

ого бетона должна соответствовать ГОСТ I30I5.0-83 и составлять в 
процентах от марки бетона по прочности на сжатие значениям,указан­
ным в табл. 16.

Таблица 16

i

Наименование конструкции д о ^ о о т Г б е т о т а ^ ^
в теплый период в холодный 

______________________________________ года____________ период года
Блоки бетонные стен подвалов 70 90
Панели и блоки вентиляционные 
бетонные и железобетонные 70 80
Перегородки 70 85
Кабины санитарно-технические 
железобетонные 70 80
Панели железобетонные много­
пустотные для перекрытий зданий 
и сооружений 70 85
Панели железобетонные для покрытий 
жилых зданий 70 85
Плиты карнизные 70 85
Лестничные марши и площадки 
железобетонные 70 85
Перемычки железобетонные для 
зданий с кирпичными стенами 70 90
Плиты железобетонные для ленточных 
фундаментов 70 80
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