
77 МЕТАЛЛУРГИЯ

МКС 77.040.10 
Группа В09

Поправка к ГОСТ 9454—78 Металлы. Метод испытания на ударный из
гиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах [см. Изме
нение № 2, ИУС № 6—88; Переиздания (июнь 1990 г.), (октябрь 1993 г.), 
(октябрь 2002 г.) с Изменениями № 1,2]

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.2 по ГОСТ 7565-74 по ГОСТ 7564-97

(ИУС № 4 2008 г.)

19* 291
прочность бетона

Поправка
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