
СОГЛАСОВАНО
с базовой организацией 
по стандартизации 0& . // S S "  

и заказчиком ^  Я  5

Верно:

УТВЕРЖДЕНО 
от гб. оз. л ё>

ИЗВЕЩЕНИЕ 0СТ5.74. S / S 3 S

об изменении 0СТ5.9137-83 
"ЗАВАРКА ДЕФЕКТОВ ЛИТЬЯ ИЗ СТАЛИ И ЧУГУНА. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"

“ ■ ...........  “ ' .......  -ц»
Госхдарстквиый комитет ССиР по станмр-мм 

В С С С О ^ Е Ч ’ Й
ИНСС^гА”? : ^ ___ л <>зг т

CTi'-H, АРТОв" И ТЕ .-ИЧ^-.СИХ 
УС i

кружево в одежде

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


Группа В05
ИЗВЕЩЕНИЕ 0СТ5.74, 5^31>

£6. 03 Я6 об изменении 0СТ5.9137-83от
"ЗАВАРКА ДЕФЕКТОВ ЛИТЬЯ ИЗ СТАЛИ И ЧУГУНА. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ".

Срок введения с У и ю М Я  198бг.

Изм Содержание изменения Страниц
I

I 1.Стр.2, п.1.3. Заменить ссылку: "п.1.2" на "п.1.4".
2. Стр.15, графа "Примечание”, последняя строка снизу. 

Заменить: "до 200°С" на "не выше 360°С".3. Стр.17, графа "Примечание", 6-я строка снизу. Заменить: "до 200°С" на "свыше 500°С".4. Стр.23, п.3.6.13, 16-я строка снизу. Заменить слово: "дефекта" на "трещин".

Причина изменения Приведение стандарта в соответствие с техническими требованиями
Указание о внедрении -
Указание по внесению изменений

Стр. 2, 15, 17, 23 - внесением 
тушью
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