
Группа В79

к ГОСТ 28515—97 Медь. Метод испытания проб на удлинение спирали

В каком месте Напечатано Должно быть

П ункт 5.2 А А

(И У С  №  1 2000 г.)

з* 35

строительство домов под ключ

Поправка

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294844/4294844394.htm

