
Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

Группа Т51
Изменение № 3 ГОСТ 4.8—68 Система показателей качества продукции. 
Пряжа хлопчатобумажная и смешанная. Номенклатура показателей 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.10.84 
№ 3638 срок введения установлен

с 01.04.85
Пункт 1.1. Примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е .

Допускается к хлопчатобумажной пряже относить пряжу с вложением не бо-

(Продолжение изменения к ГОСТ 4.8— 68)

лее 10 % вискозного волокна, кроме пряжи гребенного способа прядения, а 
также пряжи, предназначенной для выработки экспортной продукции и про
дукции спецзаказа».

(ИУС № 1 1985 г.)
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