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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ КРУГЛЫЕ 
СО ШЛИЦЕМ НА ТОРЦЕ

Конструкция

ОКП 78 9415

ОСИ 33089*80. 
ОСТ1 33090-80

На 4 страницах

Взамен 3370А,3371А

Проверен в 19В8 г.
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срок введения установлен е 0 1 .0 1 ,8 2

ШтШттшт  с т а н д а р т а  п д о а а д у а и в а  т  а м о к у

ГАЙКИ ПО OCTI 33088-80 И ОСТ! 33090-80 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ГАЙКАМИ  

ПО НОРМАЛЯМ 3370А И 3371А СООТВЕТСТВЕННО

1. Конструкция я размеры гаек дшжны соответствовать указанным на чертеже 

и в табл Л и 2.

Йау*1ша1» штфштшшГР  8184650, 8184668 от 27.11,80

сертификат на трубы стальные

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1771.html
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QCTl 33089-80, OCT l 33090-80 о*», 2

Т а б л и ц а  \

Обозначение
стандарта

Диаметры 
резьбы, мм

Марка
материала

QCT1 33089-80 < От 1,4 до 8,0 А12
ОСП 33080-80 ЛС59-1

Т а б л и ц а  2
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Масса 100uir.t
кг

С тал ь  Л атун ь

M l,4 3 ,0 1,5 1.1
0 , 5

+ 0 ,14

. ОД 0,007 0 ,007
M l ,8 3 ,0 2*0 1,4

0 ,2

0 ,0 1 2 0 ,013

М 2 4 ,0
1 .0

0 ,0 1 5
~ о ,ш о

0,017

о,оз2^М 2,5 5 ,0
2,5 1 , 8М3 8 ,0 1 . 2 + 0 ,16 0 ,0 4 3 , 0 ,0 4 6

М4 _ 8 ,6 3 ,5 2,5. 1 , 4 0 ,1 0 7 o , i i e

, т 10,0 4 ,0 2 ,8 2 , 0
+0 ,25 о л 0,189 .0,204

Мб 1! ,0 5 .0 . 8 ,0 i , s 0 ,2 6 8 0 ,2 8 9

МВ 14,0  | е ,р 3 ,5 3 , 0 0 ,6 0 ,5 0 2 0 ,5 4 2 '

Для гаек с резьбой ЛЦ и менее вместо фасок допускается притупление,



2* Материал: сталь А12 ; латунь ЛС09~1.

3. Поле допуска резьбы -  5Н6Н.

4. Покрытие гаек .

-  йз стали - Ц б.хр «

- из латуни - Хим.Пас,

Другие виды покрытия ™ до ОСТ1 33102-80

5. Коды ОКИ Даек должны соответствовать указанным в табл.З.
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6. Технические условия -  по ОСТ1 33102-80.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и й  и о б о з н а ч е н а  

гайки со шлиДем на торце, с резьбой Мб, из стали, линкованной;

Гайка 6 -П  - О СП  33089-80 

То же, из латуни, пассивированной:

Гайка 6-Хим.Пас -  О СП  33090-80

; и Хим.Пас
Код ОКП , к ч Код ОКП КЧ

i M l,4 75 9415 7301 02 | 75 9415 7401 10
M l,6 75 9415 7302 01 75 9415 7402 09
М2 I 75 9415 7303 00 jI 73 9415 7403 08

М2,5 75 9415 7304 10 75 9415 7404 07

М3 1 75 9415 7305 09 75 9415 7405 06

М4 1 75 9415 7306 08 75 9415 7406 05

М3 75 9415 7307 : 07 75 9415 7407 04

Мб 75 9415 7308 06 75 9415 7408 03
М8 75 9415 7309 05 75 9415 7409 02

круглой

Коды ОКП гаек с другими покрытиями выдаются головной организацией 
по стандартизации по запросам предприятий.
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ОСИ 33089-80, ОСТ1 33090-80 стР.4

Л И С Т  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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ОСТ 1 33089-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852488.htm

