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П о с та н о в л е н и е м  Г о су д а р с тв е н н о го  к о м и те та  с та н д а р то в  С о в е та  М и н и с тр о в  С С С Р  
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с тв и я  п р о д л е н
д о  01.01.91

Н е со б л ю д е н и е  с та н д а р та  п р е с л е д у е тс я  п о  за к о н у

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназна­
ченную для хроматографических и электрофоретических качест­
венных анализов.

1. М А Р К И  И  Р А З М Е Р Ы

1.1. В зависимости от скорости впитывания растворов бумага 
для хроматографии должна выпускаться двух марок:

М — бумага медленной впитываемости;
С — бумага средней впитываемости.

1.2. Бумага должна выпускаться в листах и рулонах.
1.3. Размер листов должен быть 520X650 мм.
1.4. Ширина рулонов (520±2) мм, диаметр (500±20) мм.
По согласованию с потребителем допускается выпускать бума­

гу других размеров.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.5. Предельные отклонения по размерам бумаги не должны 

превышать ± 2  мм. Относительная косина листа не должна пре­
вышать 0,2%.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.6. Машинное направление бумаги должно соответствовать 

большей стороне листа.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

И з д а н и е  о ф и ц и а л ьн о е  П е р е п е ч а тк а  в о сп р е щ е н а

* Переиздание с Изменениями Л§ 1, 2, 3, утвержденными в июне 1978 г., 
сентябре 1980 г., марте 1985 г. (ИУС 6—78, И —80, 6—85)
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Бумага для хроматографии должна изготовляться в соот- 
ветствии с требованиями настоящего стандарта по технологическо­
му регламенту, утвержденному в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
2.1. По показателям качества бумага должна соответствовать 

нормам, указанным в таблице.

Наименования показателей
Нормы для марок

Методы испытаний
М с

1. Состав по волокну, %, цел­
люлоза сульфатная предгндролиз- 
ная для кордных нитей н высоко­
модульных волокон по ГОСТ 
16762—82

100 100 По ГОСТ 7500—85

2. Масса бумаги площадью 1 м2, 85*4 85*4 По ГОСТ 13199—67
г

3. Впитываемость капиллярная 
в среднем по двум направлениям, 
мм

40*5 70*5 По ГОСТ 12602—67

4. Разрывная длина в среднем 
по двум направлениям, м, не ме­
нее

3000 2500 По ГОСТ 13525.1—79

5. Массовая доля железа, %, не 
более

0,0030 0,0030 По ГОСТ 18462—77

6. Массовая доля меди, %, не 
более

0,0005 0,0005 По ГОСТ 13525.10—78

7. Массовая доля золы, %, не 
более

0,08 0,08 По ГОСТ 7629—77

8. Сорность — число соринок на 
1 м2: площадью свыше 0,06 мм2 
до 0,5 мм2, не более

80 80 По ГОСТ 13525.4—68

площадью свыше 0,5 мм2 Не доп1/скается
9. Белизнаг %, не менее 85 85 По ГОСТ 7690—76
10. pH водной вытяжки 6 ,7 * 0 ,4 6 ,7 * 0 ,4 По ГОСТ 12523—77 и 

п. 4.4 настоящего стан­

11. Влажность, % 6*1 6*1
дарта
По ГОСТ 13525.19—71

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
2.2. Бумага должна иметь равномерный просвет.
2.3. Бумага должна иметь ровный и чистый обрез кромок.
2.4. Бумага не должна иметь складок, морщин, волнистости* 

залощенных и матовых полос, загрязненных просвечивающих пя­
тен, надрывов и отверстий, определенных по ГОСТ 13525.5—68.

(Измененная редакция, Изм. № 3)-
16-1273 241
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3. П Р А В И Л А  П Р И ЕМ К И

3.1. Определение партии, объем выборок — по ГОСТ 8047—78.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. При получении неудовлетворительных результатов испыта­

ний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повтор­
ные испытания удвоенного количества образцов, взятых от той же 
партии. Результаты повторных испытаний распространяются на 
всю партию.

4. М Е ТО Д Ы  И С П Ы ТА Н И Й

4.1. Метод отбора проб и подготовка образцов к испытанию — 
по ГОСТ 8047—78.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытанием и 

испытания проводят по ГОСТ 13523—78 при относительной влаж­
ности воздуха (65+2) % и температуре (20+2)°С. Продолжитель­
ность кондиционирования не менее 2 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.3. Определение размеров и косины — по ГОСТ 21102—80.
4.4. Определение pH водной вытяжки проводится методом горя­

чего экстрагирования.
4.3, 4.4. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

5. М А Р К И РО В К А , У П А К О В К А , Т РА Н С П О РТ И Р О В А Н И Е  И  Х Р А Н Е Н И Е

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по 
ГОСТ 1641—75 со следующими дополнениями.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
5.1.1. Бумага должна заворачиваться в два слоя оберточной 

бумаги массой 1 м2 100—120 г по ГОСТ 8273—75, между которы­
ми прокладывается лист пергамента по ГОСТ 1341—84.

5.1.2. Бумага упаковывается в кипы, состоящие из 4 пачек по 
250 листов в каждой.

5.2—5.4. (Исключены, Изм. № 3).
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